



























FIGURA 4.9  GRÁFICA DE LA FUNCIÓN DE RESPUESTA, INCLUIDO EL CEMENTO TIPO I (0%) y TIPO IV
image1.emf
Días de curado atraves de Porcentajes de Zeolita en Portland

Tipo I y Cemento Tipo IV

Current effect: F(18, 56)=4.4938, p=.00001

Effective hypothesis decomposition

 Dias de curado 7

 Dias de curado 14

 Dias de curado 21

 Dias de curado 28

0 TIPO IV 5 10 15 20 25

Porcentajes de Zeolita y Cemento Tipo IV

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Esfuerzo de Ruptura


oleObject1.bin

