APÉNDICE H
GRÁFICAS EN MATLAB AJUSTADAS DEL 10% DE ZEOLITA[image: ]










FIGURA H1. GRÁFICA ESFUERZO DEFORMACIÓN, DÍA 7
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FIGURA H2. GRÁFICA ESFUERZO DEFORMACIÓN, DÍA14
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FIGURA H3. GRÁFICA ESFUERZO DEFORMACIÓN, DÍA 21
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FIGURA H4. GRÁFICA ESFUERZO DEFORMACIÓN, DÍA28
APÉNDICE I
GRÁFICAS EN MATLAB AJUSTADAS DEL 12.5% DE ZEOLITA
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[image: ]FIGURA I1. GRÁFICA ESFUERZO DEFORMACIÓN, DÍA 4










FIGURA I2. GRÁFICA ESFUERZO DEFORMACIÓN, DÍA 11
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FIGURA I3. GRÁFICA ESFUERZO DEFORMACIÓN, DÍA 18
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FIGURA I4. GRÁFICA ESFUERZO DEFORMACIÓN, DÍA 25
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