
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 
Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar 

Segunda Evaluación de Soldadura 
 
 

Nombre: _____________________________________________    Fecha: 05/feb/2010 
 
 

1. Indique los grupos en los que se divide la soldadura por fusión 
 
La soldadura por fusión se divide, principalmente, en dos grandes grupos: 
A)   Soldadura con gases: Por ejemplo la oxi-acetilénica. 
B)   Soldadura por arco eléctrico: Por ejemplo soldadura manual con electrodo 
revestido. 
 

2. ¿En que consiste el proceso de soldaura fuerte o blanda? 
 
El proceso de soldadura fuerte o blanda consiste en unir materiales sin requerir la fusión 
de los mismos, es decir que las piezas a unir se calientan sin fundir, e inmediatamente, 
se adiciona un metal de punto de fusión menor al de los materiales a unir, y que en 
estado liquido moja las superficies de ambos, y al solidificar produce la unión. 
 
 

3. Nombre las cuatro posiciones fundamentales en las que se puede realizar una 
soldadura 

 
 
 

4. Nombre los cinco tipos básicos de uniones utilizadas en soldadura 
 
 
 
 

5. Enumere 5 normas de seguridad para soldadura 
 
 
 
 
 

6. ¿Qué es el plasma? 
 

 
 
 
 
 

7. ¿Qué metales cortamos con el proceso de plasma? 
 
 


